
  

  

      

 

 

 

 

 

 

Prüfbericht Nr. 54282-001-003  
 

 

Prüfziel: Gutachten gemäß GOTS 5.0 und IVN Best 6.0 

  

Probenbezeichnung laut Auftraggeber: Bio-Wollwalkstoff "Gold" 
Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux"    
Bio-Wollwalkstoff "Lagoon"       

Probenehmer: Disana GmbH & Co. KG 

Probenahmedatum: 09.05.2019 

Probenahmeort: beim Auftraggeber 

Produktionsdatum: A001: 05.03.2019 
A002: 26.04.2019 
A003: 29.03.2019 

Probeneingang: 13.05.2019 

Prüfzeitraum: 13.05.2019 - 03.06.2019 

Datum der Berichterstellung: 03.06.2019  

Seitenanzahl des Prüfberichts: 14 

Prüfendes Labor: eco-INSTITUT Germany GmbH, Köln 
außer ‡ fremdvergeben 

# außerhalb der Akkreditierung 

Prüfziel erreicht:  

 

Anmerkung: 

 
Die Prüfergebnisse im Bericht beziehen sich ausschließlich auf das vom Hersteller 
vorgelegte Prüfstück. Der Bericht dient ausschließlich zur Vorlage bei der 
Vergabestelle zum o.g. Qualitätssiegel. Der Bericht darf in der Produkt- und 
Firmenwerbung nicht verwendet werden. Weitere Informationen unter 
www.eco-institut.de/de/werbung 

 

 

Disana GmbH & Co. KG 

Rosenstr. 26  

72805 Lichtenstei-Holzelfingen 

DE 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Übersicht der Proben 

eco-Proben- 
nummer 

Probenbezeichnung Zustand der Probe bei 
Anlieferung  

Probenart 

A001 Bio-Wollwalkstoff "Gold" ohne Beanstandung Wollstoff 

A002 Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux" ohne Beanstandung Wollstoff 

A003 Bio-Wollwalkstoff "Lagoon" ohne Beanstandung Wollstoff 

 

 
A001: Bio-Wollwalkstoff "Gold" 

 
A002: Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux" 

 
A003: Bio-Wollwalkstoff "Lagoon" 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Gutachterliche Bewertung (GOTS 5.0 / IVN Best 6.0)# 

Die Produkte  
Bio-Wollwalkstoff "Gold" 
Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux"    
Bio-Wollwalkstoff "Lagoon" 
wurden im Auftrag der Disana GmbH & Co. KG einer ökologischen Produktprüfung unterzogen. Bewertungsgrundlage sind die 
Prüfkriterien des GOTS 5.0 (Global Organic Textile Standard) und des IVN Best 6.0 (Internationaler Verband der 
Naturtextilwirtschaft).  
Die im Prüfbericht dokumentierten Ergebnisse werden wie folgt bewertet. 

 

 

Prüfparameter Proben Ergebnis 
 

Grenzwert 

  

Grenzwert 
eingehalten 
[ja/nein] 

Inhaltsstoffanalysen 

Schwermetalle   

Antimon (Sb)  
 

A001 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Arsen (As) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Cadmium (Cd) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 0,1 mg/kg ja 

Chrom gesamt (Cr) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Cobalt (Co) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Kupfer (Cu) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 25 mg/kg ja 

Quecksilber (Hg) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 0,02 mg/kg ja 

Nickel (Ni) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Blei (Pb) 
 

A001 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Selen (Se) 
 

A001 
 

< BG ≤ 0,2 mg/kg ja 

Zinn (Sn) 
 

A001 
 

< BG ≤ 2,0 mg/kg ja 

Schwermetalle   

Antimon (Sb)  
 

A002 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Arsen (As) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Cadmium (Cd) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 0,1 mg/kg ja 

Chrom gesamt (Cr) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Cobalt (Co) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Kupfer (Cu) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 25 mg/kg ja 

Quecksilber (Hg) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 0,02 mg/kg ja 

Nickel (Ni) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Blei (Pb) 
 

A002 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Selen (Se) 
 

A002 
 

< BG ≤ 0,2 mg/kg ja 

Zinn (Sn) 
 

A002 
 

< BG ≤ 2,0 mg/kg ja 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Prüfparameter Proben Ergebnis 
 

Grenzwert 

  

Grenzwert 
eingehalten 
[ja/nein] 

Schwermetalle   

Antimon (Sb)  
 

A003 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Arsen (As) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Cadmium (Cd) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 0,1 mg/kg ja 

Chrom gesamt (Cr) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Cobalt (Co) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Kupfer (Cu) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 25 mg/kg ja 

Quecksilber (Hg) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 0,02 mg/kg ja 

Nickel (Ni) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 1,0 mg/kg ja 

Blei (Pb) 
 

A003 
 

< BG  ≤ 0,2 mg/kg ja 

Selen (Se) 
 

A003 
 

< BG ≤ 0,2 mg/kg ja 

Zinn (Sn) 
 

A003 
 

< BG ≤ 2,0 mg/kg ja 

Pestizide ohne Pyrethroide (Summe) 
2,3,5-T, 2,4 D, Azinophosmethyl, Azinophosethyl, Aldrin, Bromophos-
ethyl, Captafol, Carbaryl, Chlordane, Chlordimeform, Chlorfenvinphos, 
Coumaphos, DDD, DDE, DDT, DEF/Butifos, Diazinon, Dichlorvos, 
Dichlorprop, Dichlofenthion, Dicrotophos, Dieldrin, Dimethoat, 
Dinoseb und Salze, alpha- und beta-Endosulfan /-sulfat, Endrin, 
Ethion, Fenchlorphos, Fenitrothion, Fenthion, alpha-HCH, beta-HCH, 
gamma-HCH (Lindan), delta-HCH,  Heptachlor, Heptachlorepoxid, 
Hexachlorbenzol (HCB), Isodrin, Kelevan, Kepon, Malathion, MCPA, 
MCPB, Mecoprop, Methamidophos, Methidathion, Methoxychlor, 
Mirex, Monochrotophos, Parathion-ethyl, Parathion-methyl, PCP, 
Perthan, Phosdrin/ Mevinphos, Phosalon, Phosmet, Phoxim, 
Pirimiphos-ethyl, Profenophos, Propethamphos, Quinalphos, Stroban, 
Telodrin, Tetrachlorvinphos, Toxaphen (Camphechlor),  
2,3,5,6-Tetrachlorphenol, Trifluralin 

 

A001 
A002 
A003 

 

< BG ≤ 0,5 mg/kg ja 

Pyrethroide (Summe) 
Bifenthrin, Bioresmethrin, Cyfluthrin, Cyhalothrin, Deltamethrin, 
Empenthrin, Esfenvalerat, Fenpropathrin, Fenvalerat, Flumethrin, 
Permethrin, Transfluthrin 

 

A001 
A002 
A003 

 

< BG ≤ 0,5 mg/kg ja 

 
< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze 
 
 
 

Köln, 03.06.2019 

 

 
 
Johannes Stock, M.Sc. Umwelting. 

(Projektleiter)  
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Laborbericht 

1 Schwermetalle (Eluat)‡ 

 
Prüfziel: 

Schwermetalle 

 

Prüfmethode: 

Analytik: Elution mittels saurer Schweißlösung über 60 Min. bei 40 °C. 

Quantitative Bestimmung gemäß DIN EN ISO17294-2. Verwendung von Yttrium 
und Rhenium als interne Standards. Kalibrierung des ICP-MS mittels 
Multielement-standards (simple linear). 

 

Prüfergebnis: 

 

Probe Parameter Gehalt (Material) 
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/kg] 

A001: Bio-Wollwalkstoff 
"Gold" 

Antimon (Sb) < BG 0,1 

Arsen (As) < BG 0,2 

Blei (Pb) < BG 0,1 

Cadmium (Cd) < BG 0,1 

Chrom gesamt (Cr) < BG 1,0 

Cobalt (Co) < BG 1,0 

Kupfer (Cu) < BG 1,0 

Nickel (Ni) < BG 1,0 

Quecksilber (Hg) < BG 0,02 

Selen (Se) < BG 0,2 

Zinn (Sn) < BG 1,0 

A002: Bio-Wollwalkstoff 
"Bordeaux" 

Antimon (Sb) < BG 0,1 

Arsen (As) < BG 0,2 

Blei (Pb) < BG 0,1 

Cadmium (Cd) < BG 0,1 

Chrom gesamt (Cr) < BG 1,0 

Cobalt (Co) < BG 1,0 

Kupfer (Cu) < BG 1,0 

Nickel (Ni) < BG 1,0 

Quecksilber (Hg) < BG 0,02 

Selen (Se) < BG 0,2 

Zinn (Sn) < BG 1,0 

  



Seite 7 von 14 

Prüfbericht-Nr. 54282-001-003 vom 03.06.2019  

 

Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Probe Parameter Gehalt (Material) 
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/kg] 

A003: Bio-Wollwalkstoff 
"Lagoon" 

Antimon (Sb) < BG 0,1 

Arsen (As) < BG 0,2 

Blei (Pb) < BG 0,1 

Cadmium (Cd) < BG 0,1 

Chrom gesamt (Cr) < BG 1,0 

Cobalt (Co) < BG 1,0 

Kupfer (Cu) < BG 1,0 

Nickel (Ni) < BG 1,0 

Quecksilber (Hg) < BG 0,02 

Selen (Se) < BG 0,2 

Zinn (Sn) < BG 1,0 

 
< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

2 Pestizide gemäß GOTS Stand März 2017‡ 

 
Prüfziel: 

Pestizide 

 

Prüfmethode: 

Analytik: Melliand Textilberichte 1-2/1995; 39-42 

 

Prüfergebnis: 

Probe: A001: Bio-Wollwalkstoff "Gold"   

A002: Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux"  
A003: Bio-Wollwalkstoff "Lagoon"  

 

 

Parameter  
Gehalt 

(Material) 
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/kg] 

2,4,5-T < BG 0,05 

2,4-D < BG 0,05 

Acetamiprid < BG 0,05 

Aldrin < BG 0,01 

Atrazine < BG 0,05 

Azinophos-ethyl < BG 0,05 

Azinophos-methyl < BG 0,05 

Bendiocarb < BG 0,05 

Bromophos-ethyl < BG 0,01 

Buprofezin < BG 0,01 

Captafol < BG 0,01 

Carbaryl < BG 0,05 

Carbosulfan < BG 0,05 

Clethodim < BG 0,05 

Chlordan < BG 0,01 

Chlordimeform < BG 0,05 

Chlorfenapyr < BG 0,05 

Chlorfenvinphos < BG 0,01 

Chlorfluazuron < BG 0,05 

Chlorpyrifos-ethyl < BG 0,01 

Chlorpyrifos-methyl < BG 0,01 

Coumaphos < BG 0,05 

Cyclanilid < BG 0,05 

DDD < BG 0,01 

DDE < BG 0,01 

DDT < BG 0,01 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Parameter  
Gehalt 

(Material) 
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/kg] 

DEF < BG 0,01 

Diafenthiuron < BG 0,05 

Diazinon < BG 0,01 

Dichlofenthion < BG 0,01 

Dichlorprop < BG 0,05 

Dichlorvos < BG 0,05 

Dicrotophos < BG 0,05 

Dieldrin < BG 0,01 

Diflubenzuron < BG 0,01 

Dimethoat < BG 0,05 

Dinoseb und Salze < BG 0,05 

Diuron < BG 0,01 

α-Endosulfan < BG 0,01 

β-Endosulfan < BG 0,01 

Endosulfansulfat < BG 0,01 

Endrin < BG 0,01 

Ethion < BG 0,01 

Fenchlorphos < BG 0,01 

Fenitrothion < BG 0,01 

Fenthion < BG 0,01 

Fibronil < BG 0,01 

Heptachlor < BG 0,01 

Heptachlorepoxid < BG 0,01 

Hexachlorbenzol < BG 0,01 

α-HCH < BG 0,01 

β-HCH < BG 0,02 

δ-HCH  < BG 0,01 

Imidacloprid < BG 0,05 

Isodrin < BG 0,01 

Kelevan < BG 0,05 

Kepon < BG 0,05 

Lindan < BG 0,01 

Lufenuron < BG 0,05 

Malathion < BG 0,01 

MCPA < BG 0,05 

MCPB < BG 0,05 

Mecoprop < BG 0,05 

Methamidophos < BG 0,05 

Methidathion < BG 0,05 
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Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

Parameter  
Gehalt 

(Material) 
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 
[mg/kg] 

Methomyl < BG 0,05 

Methoxychlor < BG 0,01 

Metolachlor < BG 0,05 

Mevinphos < BG 0,05 

Mirex < BG 0,01 

Monocrotophos < BG 0,05 

Parathion-ethyl < BG 0,01 

Parathion-methyl < BG 0,01 

Pendimethalin < BG 0,05 

Perthan < BG 0,05 

Phosalon < BG 0,05 

Phosdrin < BG 0,05 

Phosmet < BG 0,05 

Phoxim < BG 0,05 

Pirimiphos-ethyl < BG 0,01 

Pirimiphos-methyl < BG 0,01 

Profenophos < BG 0,01 

Prometryn < BG 0,05 

Propetamphos < BG 0,01 

Pymethrozin < BG 0,05 

Quinalphos < BG 0,01 

Quintozin < BG 0,01 

Stroban < BG 0,05 

Teflubenzuron < BG 0,05 

Telodrin < BG 0,05 

Tetrachlorvinphos < BG 0,01 

Thiamethoxam < BG 0,05 

Thidiazuron < BG 0,05 

Thiodicarb < BG 0,01 

Toclofos-methyl < BG 0,01 

Toxaphen < BG 0,05 

Trifloxysulfuron-sodium < BG 0,05 

Triflumuron < BG 0,01 

Trifluralin < BG 0,01 

Summe der Pestizide nicht bestimmbar nicht bestimmbar 

 
< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze 
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3 Pyrethroide‡ 

 
Prüfziel: 

Pyrethroide 

 

Prüfmethode: 

Analytik: Extraktion, Reinigung an Kieselgel nach DFG-Methode S19, 
Analyse mit GC/ECD 

 

Prüfergebnis: 

 

Probe 

 

Parameter Ergebnis 
(Material)  
[mg/kg] 

Bestimmungsgrenze 

[mg/kg] 

A001: Bio-Wollwalkstoff "Gold" 
A002: Bio-Wollwalkstoff "Bordeaux" 
A003: Bio-Wollwalkstoff "Lagoon" 
 

Bifenthrin 

Bioresmethrin 

Cyfluthrin 

Cyhalothrin 

Cypermethrin 

Deltamethrin 

Empenthrin 

Esfenvalerat 

Fenpropathrin 

Fenvalerat 

Flumethrin 

Permethrin 

Transfluthrin 

< BG 
< BG 
< BG 
< BG 
< BG 

< BG 
< BG 
< BG 
< BG 
< BG 
< BG 

< BG 
< BG 
< BG 
< BG 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

Summe nicht bestimmbar nicht bestimmbar 

 
< BG = Wert liegt unterhalb der Bestimmungsgrenze 

 

 

 

Köln, 03.06.2019 

 
 
Michael Stein, Dipl.-Chem. 
(Laborleiter) 
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Anhang 

I Probenahmebegleitblätter 

 

  



Seite 13 von 14 

Prüfbericht-Nr. 54282-001-003 vom 03.06.2019  

 

Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 



Seite 14 von 14 

Prüfbericht-Nr. 54282-001-003 vom 03.06.2019  

 

Hinweis: Eine auszugsweise Veröffentlichung ist ausgeschlossen bzw. es gelten die Anmerkungen auf der ersten Seite dieses Berichtes. 

 


